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委 托 单 位  :

委托单位地址 :

样 品 名 称  :

型号/规格/等级 :

检 验 类 别  :

检 验 地 点  :

检 验 报 告
TEsT REPORT

深圳市邦尼塑料科技有限公司

广东省深圳市龙岗区新生村仙田路37号

蓝色色母

3422PZ

送样检验

龙华实验基地

贾艳玲
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深圳市计
(检验

签发日期 :

批准人 :

签名 : 馏艴亻

深圳市计量质量检测研究院  httD:/细唧 ,smO。 ∞m,cn  咆子邮件 :kfzx鳃 mq.∞m,cn
西丽实验基地:深圳市南山区同发路钅号 总机:0755钥 6009898 邮编:51gO55
龙珠实验基地:深圳市南山区龙珠大道中段计量质检大楼 查询电话:0755269⒋ 6182sq41617传 真;0755四 Gg4161526陬 1547由阝编:518055
龙华实验基地:深圳市宝安区民治街道办民治大道民康路北 查询电话:0755刁 7528955275289Gg 传真:0755闸 7528707 邮编:518131
龙岗消防中心:深圳市龙岗区平湖上木古村新河路109号 3栋 查询电话:0755司 9325252 传真:0755司 9325282 曲阝编:518111
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样品信息 :

样品名称 : 蓝色色母

商标:一
型号/规格/等级: 3妮⒛Z

样品编/批号: H000z

生产日期 :

生产单位: 深圳市邦尼塑料科技有限公司

生产单位地址: ————~~ˉˉ

抽样基数: —ˉ

样品数量: 20个

抽样地点: -̄ˉ—~ˉˉ̄ ~ˉ

抽样人员: —̄—ˉ̂~~~ˉˉ

检前样品描述: 正常

客户信息 :

委托单位: 深圳市邦尼塑料科技有限公司

委托单位地址: 广东省深圳市龙岗区新生村仙田路37号

委托单位电话: 0755胡娟18gg1

由阝正攵匆岗石马:  -̄ˉˉ̄ˉ̄ˉ̂̄
ˉ̄ˉ̄ˉ

受检单位: ————~~~ˉ

检验信息 :

委托日期: 2017年 06月 30日

委托单号: 733350g

检验类别: 送样检验

获样方式: 送样

检验日期: ⒛17年 06月 30日 至 2017年 07月 11日

检验环境条件: (20~25)℃  (40~60)%RH

检验依据: GB娴Os,⒎⒛16

检验结论 :

检验结果见附页。
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主检 : 罗臻 弓 镓 审核 : 刘丛丛 玄|乜午
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项目名称 单位
标准要求
(添加着色剂 )

实测值 检出限 单项结论 检验方法

脱色试验
植物油
乙醇 (65%)
4%乙酸浸泡液
10%乙醇浸泡液
sO%乙醇浸泡液
异辛烷浸泡液

阴性
阴性
阴性
阴性
阴性
阴性

阴性
阴性
阴性
阴性
阴性
阴性

符合 GB 31604.7-
2016

以 下 空 白


