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申请人 Applicant： 深圳市邦尼塑料科技有限公司 Shenzhen Bonny Plastic Technology Co.,Ltd. 

地址 Address： 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区仙田路 37 号 

37 Xian Tian Road，Xinsheng Village，Longgang Street，Longgang District，
Shengzhen City 

样品信息（申请人提供）Sample information provided by applicant：  

申报品名 Commodity declared： PP 红色色母 PP Masterbatch(Red) 

样品数量 Sample quantity： 30 块色牌 30 pieces of color card 

样品标记 Sample identifier： / 

申报材质 Material declared： PP 

一次性/重复性 Single/Repeat use： 一次性 Single use 

是否婴幼儿专用 Only for infants： 否 No 

接触食品类型 Food type(s)： 干性食品表面无水无油,水,酸,含酒精,油脂 

Dry food without water or oil,aqueous,acid,Alcohol,Fat 

接触条件 Food contact conditions： / 

收样时间 Date of sample received： 2020/8/7 

测试时间 Test period： 2020/8/7 ~ 2020/8/24 

测试方法 Test methods： 请参见下一页 Please refer to the next page 

测试结果 Test results： 请参见下一页 Please refer to the next page 

结论 Conclusion：  

        上述样品所检项目由申请人指定，检测结果符合 GB 4806.7-2016 的相关要求。 

        As specified by the applicant, the test results of the samples indicated above are in compliance with the relevant 
requirements of GB 4806.7-2016. 

(续下页/ followed by the next page) 

 
      

 

 

  

 

 

 

  

 

 

报告批准人/Authorized signatory：钟怀宁 Zhong Huaining 
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测试信息 / Test information： 
 

（1）样品信息/Sample information： 

 
申报品名 Commodity declared IQTC 样品描述 IQTC sample description S/V (dm²/kg) 

PP 红色色母 

PP Masterbatch 
(Red) 

红色塑料片材 

Red plastic sheet 
6 

 

（2）测试结果/Test result： 

申报品名 

Commodity 
declared 

法规依据 

Regulation 

测试项目 

Test item 

测试方法 

Test method 

限量 

Limit 

测试结果 

Result 

单位 

Unit 

评价 

Comment 

PP 红色色母 

PP 
Masterbatch 

(Red) 

GB 4806.7-2016 

感官（样品） 

Sensory(sample) 
GB 4806.7-2016 

色泽正常，无异

臭、不洁物等 

Normal color, no 
taint or other 

impurities 

合格 

Pass 
-- 

合格 

Pass 

感官（浸泡液） 

Sensory(simulant) 
GB 4806.7-2016 

迁移试验所得浸泡

液无浑浊、沉淀、 

异臭等感官性的劣

变 

Simulants from 
migration test 
should be no 

turbidity, 
precipitation, taint 
or other sensory 

deterioration 

合格 

Pass 
-- 

合格 

Pass 

总迁移量
#
 

(4%乙酸,100℃,2h) 

Overall migration
#
 

 (4% acetic acid , 

100℃,2h) 

GB 31604.8-2016 ≤10 <3.0** mg/dm² 
合格 

Pass 

总迁移量
#
 

(10%乙醇, 

回流温度,2h) 

Overall migration
#
 

 (10% ethanol, 
reflux temperature,2h) 

GB 31604.8-2016 ≤10 <3.0** mg/dm² 
合格 

Pass 
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申报品名 

Commodity 
declared 

法规依据 

Regulation 

测试项目 

Test item 

测试方法 

Test method 

限量 

Limit 

测试结果 

Result 

单位 

Unit 

评价 

Comment 

PP 红色色母 

PP 
Masterbatch 

(Red) 

GB 4806.7-2016 

总迁移量
#
 

(95%乙醇,60℃,3.5h) 

Overall migration
#
 

 (95% ethanol,60℃,3.5h) 

GB 31604.8-2016 ≤10 <3.0** mg/dm² 
合格 

Pass 

总迁移量
#
 

(异辛烷,60℃,1.5h) 

Overall migration
#
 

(isooctane,60℃,1.5h) 

GB 31604.8-2016 ≤10 <3.0** mg/dm² 
合格 

Pass 

总迁移量
#
 

(4%乙酸,40℃,10d) 

Overall migration
#
 

 (4% acetic acid ,40℃,10d) 

GB 31604.8-2016 ≤10 <3.0** mg/dm² 
合格 

Pass 

总迁移量
#
 

(10%乙醇,40℃,10d) 

Overall migration
#
 

(10% ethanol,40℃,10d) 

GB 31604.8-2016 ≤10 <3.0** mg/dm² 
合格 

Pass 

总迁移量
#
 

(95%乙醇,40℃,10d) 

Overall migration
#
  

(95% ethanol,40℃,10d) 

GB 31604.8-2016 ≤10 <3.0** mg/dm² 
合格 

Pass 

总迁移量
#
 

(异辛烷,20℃,2d) 

Overall migration
#
 

(isooctane,20℃,2d) 

GB 31604.8-2016 ≤10 <3.0** mg/dm² 
合格 

Pass 

高锰酸钾消耗量 

(蒸馏水,60℃,2h) 

Potassium permanganate 
consumption 

(distilled water,60℃,2h) 

GB 31604.2-2016 ≤10 1.6 mg/kg 
合格 

Pass 

重金属（以 Pb 计) 

(4%乙酸,60℃,2h) 

Heavy metals(as Pb) 

(4% acetic acid,60℃,2h) 

GB 31604.9-2016

（第一法  

1
st
 method） 

≤1 <1 mg/kg 
合格 

Pass 
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申报品名 

Commodity 
declared 

法规依据 

Regulation 

测试项目 

Test item 

测试方法 

Test method 

限量 

Limit 

测试结果 

Result 

单位 

Unit 

评价 

Comment 

PP 红色色母 

PP 
Masterbatch 

(Red) 

GB 4806.7-2016 

脱色试验(植物油) 

Decolorization test 
(vegetable oil) 

GB 31604.7-2016 
阴性 

Negative 

阴性 

Negative 
-- 

合格 

Pass 

脱色试验 

(乙醇（65+35）) 

Decolorization test 
(65%% ethanol) 

GB 31604.7-2016 
阴性 

Negative 

阴性 

Negative 
-- 

合格 

Pass 

脱色试验(浸泡液) 

Decolorization test 
(simulant) 

GB 31604.7-2016 
阴性 

Negative 

阴性 

Negative 
-- 

合格 

Pass 

 
**定量限 Limit of quantitation 
#
表示测试项目和条件由申请人指定 Test item and test condition are specified by applicant  
样品照片/The sample photo： 
 
   

 

 

 

   

*** 报告结束/End of the report*** 

 


